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ЖИДКИЕ СЦИНТИЛЛЯТОРЫ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ, ИМЕЮЩИЕ УЛУЧШЕННЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Жидкие сцинтилляторы, представляющие композиции на осно-

ве органических растворителей и люминофоров, широко применяют-

ся в ядерной физике, для регистрации космических излучений, про-
ведения спектрометрии нейтронного излучения в присутствии интен-

сивного гамма-фона. По сравнению с пластмассовыми и кристалли-

ческими сцинтилляторами они отличаются значительно меньшей 

стоимостью, а процесс их очистки, в том числе и от радиоактивного 

загрязнения, проще. 

Недостатком сцинтилляторов на основе традиционных жидких 

основ является высокая пожарная опасность, так температура tвcпышки 

общепринятого эталона ЖС-1 на основе толуола - 20 ºС. Известные 

составы пожаробезопасных жидких сцинтилляторов имеют низкую 

сцинтилляционную эффективность, менее 90%. 

В данной работе представлены результаты исследований по 
подбору качественного и количественного состава новых жидких 

сцинтилляторов, которые обеспечивают необходимый уровень пожа-

рной безопасности и обладают улучшенными сцинтилляционными и 

оптическими характеристиками.  

Показано, что сцинтилляторы на основе трет-бутилтолуола, 

имеющего кипения -198,2ºС и tвcпышки- 63ºС, в сочетании с α-

метилнафталином или дифенилметаном и активатором -2-фенил-5-(4-

бифенилил)-оксазолом при оптимальном соотношении компонентов 

имеют сцинтилляционную эффективность относительно общеприня-

того эталона ЖС-1 – 127-130%. Использование в качестве первичной 

основы трет-бутилтолуола, имеющего высокое содержание атомов 

водорода, в сочетании с вторичным растворителем α-
метилнафталином обеспечивает повышение коэффициента n-γ-

разделения- более 22. Высокая прозрачность (объемная длина зату-

хания не менее 6 м) и пожарная безопасность разработанных соста-

вов обеспечивают возможность изготовления на их основе сцинтил-

ляционных счетчиков больших объемов, которые могут быть исполь-

зованы, например, в физике высоких энергий.  
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